Öz:Amaç: Bu in-vitro çalışmanın amacı üç farklı rezin kompozitin konversiyon oranlarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada üç farklı rezin kompozit değerlendirildi; bir geleneksel metakrilat esaslı kompozit (Premise, Kerr, Orange, CA, ABD), bir siloran esaslı kompozit (Filtek Silorane, 3M ESPE, St.Paul. MN, ABD) ve yeni bir düşük polimerizasyon özelliğine sahip kompozit (GC Kalore, GC Europe, Leuven, Belçika). Kompozit örneklerinin konversiyon oranlarının ölçümleri bir FTIR spektroskopi (Perkin Elmer Spectrum One, MA, ABD) ile yapıldı. Tüm kompozit rezin örnekleri için FTIR ölçümleri, örnekler polimerize edilmeden önce ve örnekler polimerize edildikten sonra gerçekleştirildi. Bulgular: Siloran esaslı kompozit Filtek Siloran (%58,60), istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde Premise (%44,65) ve Kalore'den (%44,53) daha yüksek konversiyon oranı gösterdi. Sonuç: Rezin kompozitlerin konversiyon oranı monomer yapılarına bağlı olarak değişebilmektedir ve siloran esaslı kompozitler daha iyi polimerize olabilmektedir.
[bookmark: _GoBack]
